
仕様 （ハイパーセル）

試験法 単位 試験値 備考

ASTM D 1505 g/cm3 0.935-0.965 製品素材：高密度ポリエチレン　（HDPE)

ASTM D 5397 hours >400

ASTM D 1693 hours 6000

ASTM D 1603 %/weight 最低1.5% 表面の色を変える場合は別の添加剤となる

ASTM D 5199 ｍｍ 1.27　-5%,+10%

ASTM D 5199 ｍｍ 1.52　-5%,+10%

物理的特性 単位 備考

圧着部剥離強度 N
U.S.Army Corps of Engineers Technical
Report GL-86-19 Aspendix A

圧着部吊下げ強度 ASTM E41

102㎜（4in)供試体を荷重72.5㎏(160lbs)で最低30日間
又は

102㎜（4in)供試体を荷重72.5㎏(160lbs)で7日間
　1時間間隔で　温度を23℃(74℉）と54℃(130℉）に変化

材料特性

エンボス密度　  22-31/cm2

試験値

1420N/10ｃｍ

環境ストレスクラック耐性

ポリエチレンポリマー密度

環境ストレスクラック耐性

カーボンブラック含有率

シート厚（エンボス無し）

シート厚（エンボス有り）


